НАУЧНАЯ РАБОТА

кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий

в 2013 году
Проекты и хоздоговора кафедры ПМиФП в 2013 г.

Выполнено 9 работ по заданию Минобрнауки РФ (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»),  РФФИ, а также в рамках хоздоговоров с ОАО «НПО ЦНИИТМАШ», ФГУП «НПО Техномаш», ОАО НПО «Прибор» на общую сумму 29,690 млн. рублей, в том числе: 
1. Тема № 7340204  «Исследование научных и технологических принципов получения нанокомпозиционных антифрикционных покрытий для работы в интервале температур 25-700оС» 

Конкурс Минобрнауки по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы». Государственный контракт № 11.519.11.3001 от 18 августа 2011 г., мер. 1.9 (Россия-Испания), очередь 1, шифр лота: 2011-1.9-519-001 «Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалов» с участием научных и исследовательских организаций стран Европейского Союза» (шифр заявки «2011-1.9-519-001-003»)

Объем 2013 – 2,850 млн. руб.

Руководитель:  проф. Штанский Д.В.

Ответственный исполнитель:  с.н.с., доц. Кирюханцев-Корнеев Ф.В.

2. Тема № 7340206 «Исследование принципов создания биоимплантатов на основе деиммунизированной костной ткани  с мультикомпонентным наноструктурированным биосовместимым покрытием».
Конкурс Минобрнауки по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы».                         Государственный контракт № 14.512.11.0005, мер. 1.2, очередь I, ЛОТ 2, шифр 2013-1.2-14-512-0004 «Создание научно-технического задела с целью разработки принципов конструирования новых керамических градиентных материалов с требуемыми параметрами структуры и свойств для остеосинтеза, остеопластики, имплантации, остеоинтеграции». 
Объем 2013 – 8,0 млн. руб.
Соисполнители и партнеры: 

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН – 2,0 млн.руб., 

ЗАО НПО «Металл» - 1,0 млн. руб.
 Руководитель:  проф.  Штанский Д.В.  

Ответственный исполнитель:  н.с. Шевейко А.Н., асп. Батенина И.В.

3. Тема № 7340207 «Разработка научно-технологических основ получения методом СВС порошков карбида вольфрама и создание твердых сплавов с улучшенным сочетанием твёрдости, износостойкости, прочности, трещиностойкости и повышенными служебными характеристиками»
Конкурс Минобрнауки по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы».                         Государственный контракт № 14.513.11.0038, мер. 1.3, оч. I, ЛОТ 2, шифр 2013-1.3-14-513-0012 «Развитие сырьевой базы и создание нового поколения вольфрамсодержащих твердых сплавов с улучшенным сочетанием твёрдости, износостойкости, прочности, трещиностойкости и повышенными служебными характеристиками» 
Объем 2013 – 7,8 млн. руб.
Бизнес партнер: “Element Six” (“De Beers”)

Соисполнитель: ИСМАН – 2,3 млн. руб.

Руководитель:  зав. каф., дир. НУЦ СВС, проф. Левашов Е.А.

Ответственный исполнитель: с.н.с., ст. преп. Зайцев А.А.
4. Тема № 7340208 «Разработка электродных материалов и основ электроискровой наплавки многофункциональных слоев из наномодифицированных композиций для повышения сроков службы прокатных валков из белого чугуна»
Конкурс Минобрнауки по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы».                         Государственный контракт № 14.513.11.0085, мер. 1.3, лот 2013-1.3-14-513-0073: «Разработка составов специальных присадочных материалов и методов наплавки защитных многофункциональных слоев из наномодифицированных композиций для деталей и изделий, подвергающихся интенсивному износу при использовании в металлургических технологиях» (шифр заявки «2013-1.3-14-513-0073-039») 
Объем 2013 – 6,0 млн. руб.
Соисполнитель и Бизнес партнер: ЗАО «НТА СВС-Термосинтез» 
Руководители:   в.н.с. Кудряшов А.Е.
Ответственный исполнитель: н.с. Замулаева Е.И.
5. Тема № 1340011 «Анализ структуры сплавов рентгеноструктурными методами и электронной микроскопии после модифицирования с использованием нано- и ультрадисперсных порошков»
Хоздоговор №______ с ФГУП «НПО Техномаш» 


Объем 2013 -  0,180 млн. руб.

Руководитель: зав. каф., дир. НУЦ СВС,  проф. Левашов Е.А.  

Ответственный исполнитель: в.н.с., доц. Курбаткина В.В. 

6. Тема № 1340012 «Разработка технологических принципов спекания заготовок мишеней и катодов для магнетронного и вакуумно-дугового напыления из предварительно синтезированных легированных карбидных соединений»
Хоздоговор № 12179.021.38.00.3т.03 от  04 июня 2013 г. с ОАО НПО ЦНИИТМАШ 

Объем 2013 - 2,000 млн. руб.

Руководитель: зав. каф., дир. НУЦ СВС,  проф. Левашов Е.А.  

Ответственный исполнитель: с.н.с Рупасов С.И.. 
7. Тема № 1340013 «Исследование технологических процессов получения порошковых материалов на основе вольфрама, железа для корпусных деталей и элементов конструкций боеприпасов».
Хозяйственный договор № 16/601 от 18.09.2013 г. на составную часть опытно-конструкторской работы (шифр «Порошок- МИСиС») с ОАО НПО «Прибор»

Объем 2013  -     2,0 млн. руб. 
Руководитель: зав. каф., дир. НУЦ СВС,  проф. Левашов Е.А.  

Ответственный исполнитель: с.н.с Рупасов С.И.. 
8. Тема № 8340003  «Исследование закономерностей горения и механизмов фазо- и структурообразования СВС- композиционных материалов на основе карбидов, боридов и силицидов»
Проект РФФИ № 13-08-01267 А

Объем 2013 -  0,430 млн. руб.

Руководитель: с.н.с., доц. Погожев Ю.С.
9. Тема № 8340004 «Комплексный подход к изучению закономерностей формирования структуры и свойств порошковых сталей с наноразмерными добавками для эффективного применения деталей в экстремальных условиях».

Грант РФФИ № 13-08-00257

Объем 2013 -  0,430 млн. руб.

Руководитель: проф. Панов В.С.  

Итого объём научных работ в 2013 г. – 29,690 млн. руб. 

Кроме того, сотрудники кафедры активно участвуют в работах, выполняемых другими подразделениями.
Информация об учебно - методических и научных изданиях кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий в 2013 г.

	№
	Авторы
	Наименование публикации
	Вид издания (Учебник, учебное пособие, монография, справочник, статья, тезисы и др.)
	Год
	Информация об издании*
	Гриф 

(УМО, Минобр. РФ и др.)
	Участие студентов

(Да/Нет, одни студенты)

	Учебники, монографии

	1
	А.Г. Ермилов, В.Ю. Лопатин
	Нанокристаллические материалы из металлоорганики : моногр.
	монография
	2013
	М. : Изд. Дом МИСиС, 2013. -164 с.

ISBN 978-5-87623-705-7 (10,25 п.л.)


	
	Нет

	2
	D.V. Shtansky
	Surface Engineering for BioTribological Applications, Chapter 8, in Book “Surface Engineering for Enhanced Wear Performance”, Ed. M. Roy
	монография
	2013
	Springer-Verlag Wien, 2013, 277-310
	
	Нет

	3
	В.С. Панов, В.Н. Шуменко
	Технология и свойства спеченных твердых сплавов : курс лекций.
	учебник
	2013
	М.: Изд. Дом МИСиС, 2013. – 144 с.

ISBN 978-5-87623-700-2  (9 п.л.)  


	УМО
	Нет

	4
	Андреева А.В., Еремеева Ж.В., Шарипзянова Г.Х., Ниткин Н.М.
	Материалы в современном автомобилестроении. Учебное пособие
	учебник
	2013
	М.: Университет машиностроения, 2013.-163 с.

ISBN 978-5-94099-120-5
	УМО
	Нет


	№
	Название на языке оригинала
	Авторы
	Издание
	Номер
	Страница с
	по
	Тип издания
	Входит в перечень ВАК
	Цитируется WOS
	Цитируется РИНЦ
	Студенты

	Журнал зарубежный

	1
	Structure and properties of Ti-19.7Nb-5.8Ta shape memory alloy subjected to thermomechanical processing including aging
	S. Dubinskiy, V. Brailovski, S. Prokoshkin, V. Pushin, K.Inaekyan, V.Sheremetyev, M. Petrzhik, M. Filonov
	Journal of Materials Engineering and Performance
	9
	2656
	2664
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	2
	Nanostructured titanium alloys and multicomponent bioactive films: mechanical behavior at indentation
	E.  Levashov, M. Petrzhik, D. Shtansky, Ph. Kiryukhantsev-Korneev, A. Sheveiko, R. Valiev, D. Gunderov, S. Prokoshkin, A. Korotitskiy, A. Smolin
	Materials Science and Engineering
	570
	51
	62
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	3
	Comparative study of electrochemical and impact wear behavior of TiCN, TiSiCN, TiCrSiCN, and TiAlSiCN coatings 
	K.A. Kuptsov, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, A.N. Sheveiko, D.V. Shtansky
	Surface and Coatings Technology
	V. 216
	273
	281
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	4
	Structure and tribological properties of MoCN-Ag coatings in the temperature range of 25–700 °C 
	D.V. Shtansky, A.V. Bondarev, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, T.C. Rojas, V. Godinho, A. Fernandez
	Applied Surface Science
	V. 273
	408
	414
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	5
	Microstructure development during NiAl intermetallic synthesis in reactive Ni–Al nanolayers: Numerical investigations vs. TEM observations
	O. Politano, F. Baras, A.S. Mukasyan, S. G. Vadchenko, A.S. Rogachev
	Surface and Coatings Technology
	V. 215
	485
	492
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	6
	Interaction of diamond grains with nanosized alloying agents in metal–matrix composites as studied by Raman spectroscopy 
	D.A. Sidorenko, A.A. Zaitsev, A.N. Kirichenko, E.A. Levashov, V.V. Kurbatkina, P.A. Loginiv, S.I. Rupasov, V.A. Andreev
	Diamond & Related Materials
	V.38
	59
	62
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	7
	Modeling nanoindentation of TiCCaPON coating on Ti substrate using movable cellular automaton method 
	S.G. Psakhie, A.Yu. Smolin, E.V. Shilko, G.M. Anikeeva, Yu.S. Pogozhev, M.I. Petrzhik, E.A. Levashov
	Computational Materials Science
	V.76
	89
	98
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	8
	Direct Combustion Synthesis of Silicon Carbon Nanopowder from the Elements
	A.S. Mukasyan, Ya-C. Lin, A.S. Rogachev, D.O. Moskovskikh
	Journal of the American Ceramic Society
	V.96.-№1
	111
	117
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	9
	Recent progress in the field of multicomponent bioactive nanostructured films
	D.V. Shtansky, E.A. Levashov, I.V. Batenina, N.A. Gloushankova, N.Y. Anissimova, M.V. Kiselevsky, I.V. Reshetov
	RSC Advances
	V.3.-№28
	11107
	11115
	Журнал зарубежный
	Да
	Да
	Нет
	0

	10
	Новые технологии переработки отходов вольфрама и твердых сплавов
	Колобов Г.А., Панов В.С.
	Металургiя: Збiрник наукових праць
	1(29)
	64
	72
	Журнал зарубежный
	Нет
	Нет
	Нет
	0

	11
	Вторичные редкие металлы
	Колобов Г.А., Панов В.С., Еретнов К.И.
	Металургiя: Збiрник наукових праць
	2(30)
	111
	121
	Журнал зарубежный
	Нет
	Нет
	Нет
	0

	12
	Свойства, структура, области применения наноразмерных твердых сплавов WC-Co Обзор, часть 1
	В.С. Панов
	Iнструментальний свiт
	1(57)
	12
	27
	Журнал зарубежный
	Нет
	Нет
	Нет
	0

	12 а
	Свойства, структура, области применения наноразмерных твердых сплавов WC-Co Обзор, часть 2
	В.С. Панов
	Iнструментальний свiт
	2(58)
	14
	17
	Журнал зарубежный
	Нет
	Нет
	Нет
	0

	Журнал Российский

	13
	Исследование механических и электрохимических характеристик термомеханически обработанных сверхупругих сплавов Ti-Nb-(Ta,Zr)
	Шереметьев В.А., Дубинский С.М., Жукова Ю.С., Браиловский В., Петржик М.И., Прокошкин С.Д., Пустов Ю.А., Филонов М.Р.
	Металловедение и термическая обработка металлов
	2
	43
	52
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Да
	0

	14
	Возможности метода оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда GDOES при исследовании покрытий
	Кирюханцев-Корнеев Ф.В.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
	2
	60
	70
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Нет
	0

	15
	Влияние предварительной ионной обработки на структуру и химические свойства политетрафторэтилена с биоактивным наноструктурированным покрытием
	Шевейко А.Н., Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Штанский Д.В.
	Физикохимия поверхности и защита материалов
	Т.49.-№3
	277
	283
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Да
	0

	16
	Самораспространяющийся высокотемпературный синтез нанопорошков карбида кремния
	Московских Д.О., Мукасьян А.С., Рогачев А.С.
	Доклады Российской академии наук
	Т. 449.-№2
	176
	179
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Да
	0

	17
	Горение растворов: динамика фазообразования при синтезе высокопористого никеля
	Росляков С.И., Ковалев Д.Ю., Рогачев А.С., Манукян Х., Мукасьян А.С.
	Доклады Российской академии наук
	Т. 449.-№3
	313
	316
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Да
	0

	18
	О применении СВС-электродных материалов для электроискрового упрочнения валков стана горячей прокатки
	Кудряшов А.Е., Доронин О.Н., Левашов Е.А., Крахт В.Б.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
	1
	64
	72
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Нет
	0

	19
	Сравнение свойств материалов сталь–TiC, полученных методами лазерных технологий и порошковой металлургии
	Маранц А.В., Ядройцев И.А., Ядройцева И.А., Нарва В.К., Смуров И.Ю., Сентюрина Ж.А.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
	1
	22
	26
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Нет
	1

	20
	Лазерная обработка спеченной порошковой стали СПН14А7М5
	Маранц А.В., Нарва В.К., Смуров И.Ю., Ядройцева И.А., Сентюрина Ж.А.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
	2
	19
	25
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Нет
	1

	21
	Влияние технологических факторов на структурообразование и свойства порошковой стали ПК Г13 Сообщение 2. Влияние режимов горячей штамповкина структурообразование и свойства порошковой стали ПК Г13
	Жердицкая Н.Н., Еремеева Ж.В.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
	1
	3
	8
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Нет
	0

	22
	Влияние технологических факторов на структурообразование и свойства порошковой стали ПК Г13 Сообщение 3. Формирование структуры стали ПК Г13 при различных схемах уплотнения
	Жердицкая Н.Н., Еремеева Ж.В.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
	2
	8
	13
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Нет
	0

	23
	Дифференцировка остеобластов: роль адгезивных взаимодействий клеток с субстратом
	Глушанкова Н.А., Штанский Д.В.
	Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии
	Т.30.-№2
	136
	141
	Журнал Российский
	Да
	Да
	Да
	0

	24
	Перспективные электродные материалы для технологии импульсного электроискрового легирования
	Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Погожев Ю.С., Курбаткин И.И., Замулаева Е.И., Манакова О.С., Хартюк Д.А., Соловьева Ю.Б.
	Труды ГОСНИТИ
	111-2
	155
	159
	Журнал Российский
	Да
	Нет
	Да
	2

	25
	Влияние технологических параметров спекания на структуру и свойства твердого сплава ВК5 из СВС-порошка карбида вольфрама
	Зайцев А.А., Вершинников В.И., Панов В.С., Левашов Е.А., Боровинская И.П., Коняшин И.Ю., Рупасов С.И., Пацера Е.И., Шуменко В.Н., Замулаева Е.И.
	Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия
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Награды 

-  Золотая медаль 41-й Международной выставки изобретений Inventions Geneva (г. Женева, 10-14 апреля 2013 г., а также специальный приз Агентства Республики Молдовы по Интеллектуальной Собственности за  изобретение «Связка на основе меди для изготовления режущего инструмента со сверхтвердым материалом». Авторы: Левашов Е.А., Андреев В.А., Курбаткина В.В., Зайцев А.А., Сидоренко Д.А., Рупасов С.И., Логинов П.А., Севастьянов П.И.

- Золотая медаль Британской выставки инноваций и изобретений (BIS) и золотая медаль Российско – Британского Форума изобретений и инновационных технологий (Лондон (Великобритания), 22-27 октября 2013 г.) за изобретение «Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины». Авторы: Левашов Е.А., Штанский Д.В. и др.
- За плодотворную изобретательскую деятельность и многолетний добросовестный труд Указом Мэра Москвы Собянина С.С. от 20 сентября 2013 г. №111-УМ проф. Левашову Е.А. присвоено почетное звание «Почетный изобретатель города Москвы».
- Проф. Штанский Д.В. награжден медалью «За высокий вклад в развитие изобретательства».

- Магистрант кафедры Яцюк И. стал лауреатом стипендии ALCOA.

- Магистрант кафедры Сентюрина Ж.А. и аспирант Батенина И.В. стали победителями конкурса У.М.Н.И.К.

Защищенные кандидатские диссертации: 
1. Маранц Александр Вадимович. Дисс. на соискание ученой степени к.т.н. «Разработка и исследование процессов лазерной обработки композиционных материалов сталь СПН14А7М5-TiC». 

